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Solemos imaginar al arte mexica como desprovisto de color. Sus es-
culturas conservadas en los museos de todo el mundo nos muestran
por lo regular crudas superficies volcanicas, dominadas por los tonos
grises, rosados o violaceos. Sélo en el mejor de los casos logramos
adivinar en sus mas reconditos intersticios algun destello cromaético.
De manera semejante, los contados edificios que han sido sacados a
la luz de la siempre voraz Ciudad de México exhiben rostros lavados,
llenos de grietas, avejentados. No son mas que los muy menguados
sobrevivientes de una esplendorosa metropoli insular, vejada prime-
ro por la guerra de Conquista, luego por la demolicién sistemética y
finalmente por siglos de enterramiento en un subsuelo anegado y eter-
namente victima de las altas presiones, los hundimientos y los terre-
motos. Por ello, al igual que Winckelmann lo hiciera en el siglo Xviil
con los blancos marmoles de Herculano, nosotros hemos teorizado
sobre una plastica donde la policromia pareciera estar ausente. He-
mos decolorado, al menos mentalmente, el arte de la civilizacion
mexica, tal y como muchos coleccionistas de la llustracidon osaron ha-
cerlo en la realidad con las estatuas de \enus, Apolo y tantos otros
dioses de los romanos.

Nuestra perspectiva comenzo a transformarse en 1978 con el ini-
cio del Proyecto Templo Mayor. En buena medida, esto fue gracias a
los restauradores: sus manos delicadas y su profundo conocimiento de
la materia han sido cruciales en las excavaciones del recinto sagrado
de Tenochtitlan. Su trabajo ha revelado que el color estaba por do-
quier: dentro y fuera de los templos, calificando las grandes escultu-
ras monoliticas y dando vida a los bajorrelieves. Esto nos ha dado la
oportunidad de estudiar en profundidad variados testimonios de li-
nea y color que se remontan a los siglos XIv y XV después de Cristo.
En este trabajo, precisamente, queremos dar a conocer algunos de los
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resultados alcanzados.! En un recuento que ain se antoja preliminar
definiremos la paleta pictorica que utilizaron los mexicas. Describire-
mos las tareas de medicién del color y de reconstituciéon cromatica.
Revisaremos algunos aspectos de la técnica y el contenido tematico.

Y, finalmente, analizaremos tres murales para ofrecer nuevos elemen-

tos a la discusion sobre el llamado “estilo pictorico azteca”.?

El estudio del color

Nuestros estudios sobre la escultura policroma y la pintura mural de
Tenochtitlan han tenido como base empirica largas observaciones en
la zona arqueoldgica del Templo Mayor, tomas sistematicas de mues-
tras y sucesivos analisis de laboratorio.> Hemos integrado para ello
diversos equipos multidisciplinarios y recurrido a una amplia gama
de instrumentos cientificos en instituciones de México, Paris y Turin.*
Entre estos ultimos destacan el espectrofotdmetro uv-visible para medir
el color; los microscopios 6ptico estereoscopico y electronico de barrido para
conocer la morfologia general de la superficie y de los estratos trans-
versales de la capa pictorica; el microscopio electronico de transmision de
alta resolucion para la determinacion estructural; el espectrometro de dis-
persion de energia para el microanélisis elemental; el plasma acoplado por
induccién de emision para analisis elementales cuantitativos; el difrac-
témetro de rayos-X para identificar la composicion mineral, y el espectr6-

1 Agradecemos la ayuda de nuestros amigos Silvia Audagnotti, Leticia Bafios, Rober-
to Giustetto, Dulce Maria Grimaldi, Roberto Lanza, Diana Magaloni, Eduardo Matos Moc-
tezuma, Mayahuel Ortega, Constantino Reyes-Valerio, Jasinto Robles y Ximena Vazquez
del Mercado.

2 Aungue Nno son muy NumMerosos, existen varios trabajos que de una manera u otra
se refieren a la policromia en la escultura y la pintura mural de Tenochtitlan y sus alre-
dedores. Entre ellos destacan los de los hermanos Abadiano (1916), Fernandez (1935),
Sieck Flandes (1942), Garcia Payén (1946), Anderson (1948, 1963), Beyer (1955), Matos
(1965), Gussinyer (1970), Heyden (1970), Villagra (1971), Huerta Carrillo (1979),
Hernandez (1982), Santaella (1982), Nicholson (1985), Franco (1986, 1987), Guilliem
(1991, 1998), Reyes-Valerio (1993), Ségota (1995) y Solis (1995, 2000). Todas estas publi-
caciones sirvieron como punto de partida para la presente investigacion.

3 Nuestras observaciones y tomas de muestras fueron realizadas en las esculturas y
las pinturas murales de las capillas de la etapa Il del Templo Mayor (c. 1390 d.C.); la
plataforma de la etapa Ivb del Templo Mayor (c. 1469 d.C.); la etapa 2 de la Casa de las
Aguilas (contemporénea a la etapas Ivb y v del Templo Mayor, c. 1469-1486 d.C.) y el
Templo Rojo Norte (contemporaneo a la etapa VI del Templo Mayor, c¢. 1486-1502).

4 Robles, 1995; Bafios; 1996; Vazquez del Mercado, 1998; Chiari, 1999, 2000;
Grimaldi, 2000; Ortega et al., 2001; Ortega, 2003; Lopez Lujan, 2005. Una discusion
sobre las potencialidades y limitaciones de las técnicas modernas de andlisis de pigmentos
se encuentra en Chiari y Scott, 2004.
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metro de infrarrojo por transformada de Fourier para caracterizar los mi-
nerales méas que para identificarlos.

A lo largo de nuestras pesquisas, una de las conclusiones basicas a
la que hemos llegado es que los pintores del recinto sagrado se valie-
ron de una paleta mas reducida que la que se observa en los codices
elaborados durante el siglo XvI en la propia Tenochtitlan y en otras
ciudades circunvecinas. En efecto, tras cinco lustros de excavaciones
arqueoldgicas en el centro histérico de la Ciudad de México, sola-
mente hemos podido registrar la presencia del rojo, el ocre, el blan-
co, el negro y el azul® En cambio, en los cddices suelen encontrarse,
ademas de estos cinco pigmentos bésicos, el verde, el amarillo y el gris.®
Hasta ahora desconocemos las causas de tales discrepancias cromaticas
entre pinturas murales y esculturas, por un lado, y pictografias, por el
otro. Entre las numerosas explicaciones que pudiéramos vislumbrar se
encuentran: a) que los codices de la Cuenca que se conocen datan del
periodo colonial y que los prehispanicos habrian sido pintados con una
paleta méas reducida; b) que los mexicas no crearon pinturas verdes,
amarillas y grises adecuadas para soportes de piedra, cal y tierra; ¢) que
si lo hicieron, pero eran sumamente costosas como para ser aplicadas
en grandes superficies; d) que estas pinturas eran vulnerables a la in-
temperie, o0 €) la presencia de solo ciertos colores en los monumentos
obedece a una estricta razén simbdlica. En este Gltimo tenor, debemos
evocar aqui el trabajo de Daniéle Dehouve,’” quien recientemente ha
afirmado que los simbolos y las metaforas nahuas —y de otros pueblos
mesoamericanos como los tlapanecos y los mixtecos— alusivos al color
se reducen a cinco grupos fundamentales: el verde-azul, el blanco, el
amarillo, el rojo y el azul marino-pardo-negro. Estos, nos dice la in-
vestigadora francesa, son nada menos que el color de las hojas del maiz
y los cuatro colores de los granos de la mazorca madura.

Otra conclusion resultante de nuestros anélisis de laboratorio es
que los artistas de Tenochtitlan utilizaron exactamente los mismos
pigmentos en la escultura y en la pintura mural, predominando los
de origen mineral.8 Mencionemos en primer lugar el pigmento rojo,

5 Como es sabido, en la escultura y la pintura mural de Tula, Hidalgo, se han registra-
do vestigios de blanco, negro, rojo, ocre y azul (véase Acosta, 1945: 41; 1956: 80; 1957:
133; 1956-1957: 57, 82-83; Moedano, 1947: 115; Baird, 1985: 115, 117; Jiménez, 1998:
25-26). La misma paleta se encuentra en los murales de la pirdmide de Tenayuca (Fernan-
dez, 1935: 104-105), del Templo Calendéarico de Tlatelolco (Guilliem, comunicacién per-
sonal, mayo de 1993) y del Monumento I11 de Malinalco (Garcia Payon, 1946: 19-21 y lamina).

6 VVéase, por ejemplo, Durand-Forest, 1974; Ségota, 1995: 77-78.

” Dehouve, 2003: 68-72.

8 En el caso de la zona arqueolégica del Templo Mayor, las superficies pictéricas son
brillantes, saturadas y rara vez tienen cambios de tonalidad. Fisicamente hablando, el
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constituido por aglomerados de particulas granulares con cantidades
significativas de hierro. Los difractogramas nos indican que se trata
de hematita,® mineral ampliamente difundido en nuestro planetay que,
por lo general, se encuentra en forma de sedimentos, fracciones finas
y en rocas volcéanicas. En las fuentes documentales del siglo xvI, en-
contramos descripciones de pigmentos minerales que bien pudieran
corresponder a la hematita que ha sido detectada en los laboratorios.
Uno de ellos es el tlalchichilli, referido concisamente por los informan-
tes indigenas de fray Bernardino de Sahagun en el Cédice Florentino:

TLALCHICHILLI [“rojo térreo”]: Es una tierra colorada, fofa, oscura, negra.
Yo doy color rojo a algo; yo embijo algo.10

De acuerdo con el propio Sahagun, se trata de una materia roja
oscura, similar al almagre, que era utilizada en la produccion de es-
cudillas, platos, jarras y salseras.*! Junto al tlalchichilli, los informan-
tes sahaguntinos mencionan el tlahuitl de la siguiente manera:

TLAHUITL [rojo mineral]:12 De ninguna parte deriva su nombre. Es una
piedra, tepetate,13 tierra de tepetate, como tepetate. Es roja. Es rugosa 4

azul es el color que tiene el nivel méas alto de saturacién y el mayor poder cubriente. Lo
distingue, ademas, una buena adhesividad. El rojo, el ocre y el negro también poseen un
buen poder de cobertura, aunque la capa que forman es muy delgada, adquiere la textu-
ra del soporte y resulta vulnerable al contacto fisico. En cambio, la capa de pintura blan-
ca es sumamente espesa, suele tener grumos y llega a desprenderse en capas del sustrato
(vid. Vazquez del Mercado, 1998: 30).

® Fe,0,, 6xido de hierro.

10 “Tzlalchichilli: tlalli chichiltic, poxavac, ixtlilevac, ixtliltic: njtlachichiloa, njtlaoga”
(Sahagun, 1979, lib. XI: 231y, cf. Sahagin, 1950-1982, 11: 257). Aparecen aqui dos ver-
bos enunciados en primera persona de singular. No hay que olvidar que Sahagun tuvo
como propésito de su obra formar un lexicén.

11 Sahagun, 2000, lib. X1, cap. XiIl, § 5: 1141. Vid. Dehouve, 2003: 55; Dupey, 2003: 47-48.

12 Molina (1944, n-e: 145r) traduce “almagre”. La palabra espafiola remite al 6xido
rojo de hierro, més o menos arcilloso, abundante en la naturaleza. Siméon (1963: 629)
vierte “ocre rouge, terre calcinée qui est employée en peinture”. Dibble y Anderson (Sahagun,
1950-1982, 11: 243) dicen “red ochre”. Aunque la palabra “ocre” en espafiol se refiera a
cualquier mineral terroso que tenga color amarillo, la primera acepcién del término remi-
te al mineral terroso, deleznable, de color amarillo, que es un 6xido de hierro hidratado,
frecuentemente mezclado con arcilla, que sirve como mena de hierro y se emplea en la
pintura. Hernandez (1959-1984, 3: 409) sefiala: “Del tlahuitl o almagre fabril. El que los
mexicanos llaman tlahuitl, nosotros imitando a los arabes macra, y los latinos rubrica fabrilis”.

13 Literalmente tepetlatl significa “estera de piedra”. Molina (1944, n-e: 102v) traduce
“tosca o cuzilla”. Por tosca se entiende en espafiol la piedra caliza y porosa que se forma de la
cal de algunas aguas. Siméon (1963: 445) dice, basado en Ignacio de Paredes, “rocher, terre
rude”; y, basado en Sahagin, “espéce de craie ou de pierre qui servait a la faire de la chaux”.

14 Aqui se compara metaféricamente la superficie de la piedra con los accidentes
topogréficos: literalmente, “es montuosa”.
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cavernosa. Es Util; se necesita; es preciada. Es embellecedora de las co-
sas, enrojecedora.
Yo doy color rojo a algo, hago rojo algo, con tlahuitl embijo algo.1®

En su version al espafiol de este texto ndhuatl, Sahagun compara
al tlahuitl con el bermellén.'® Por su parte, Francisco Hernandez pun-
tualiza que es una tierra amarilla que debe ser expuesta al fuego para
que adquiera tonalidades rojizas, y que los nativos pintaban con ella
paredes y pisos.*’

En cuanto a la procedencia exacta de la hematita, resulta dificil
determinarla, si bien hay varias minas en las proximidades de Te-
nochtitlan, entre ellas las de la Sierra Patlachique en el Valle de
Teotihuacan.'® Siempre existe la posibilidad de que los pintores del
recinto sagrado se proveyeran del rojo de hematita y de los demas
pigmentos en el mercado de Tlatelolco.'®

El pigmento ocre analizado en esta investigacion se compone de aglo-
merados de particulas fibrosas diminutas y de aglomerados de parti-
culas casi esféricas, todas ellas con alto contenido de hierro. Fue
preparado a base de goetita,?’ mineral cuyas tonalidades van del ama-
rillo al anaranjado. La goetita es el resultado de la descomposicion
de sulfatos, carbonatos y silicatos de hierro,?* proceso que suele for-
mar depasitos en los limites de zonas marinas. Probablemente se tra-
ta del tecozahuitl o del tecuixtli, ambos aludidos en las fuentes del siglo
XVI. El texto ndhuatl del Codice Florentino dice del primero:

TECOZAHUITL ["Amarillo pétreo”’]: su nombre deriva de tetl [“pie-
dra”] y de cozauhqui [“amarillo”].22 Quiere decir “piedra amarilla”,
“amarilla piedra”. Se muele. Es tinte, pintura, material para resaltar
las cosas.23

15 “Tlavitl: acan qujzquij in jtoca, tetl, tepetlatl, tepetla tlalli, tepetlatic, tlatlaujc, tepeio,
oztoio, moneccaio, monequj, neconj, tlagualnextilonj, tlatlaujlonj, njtlatlavia, njtlatlauhiotia,
tlauhtica njtlaoca” (Sahagun, 1979, lib. XI. 221r; cf Sahagun, 1950-1982, 11: 243).

16 sahaguin, 2000, lib. X1, cap. X1, § 3: 1132.

17 Hernandez, 1959-1984, 3: 409. Vid. Anderson, 1963: 77, 82-83; Dehouve, 2003:
53; Dupey, 2003: 55.

18 Jaime Torres Trejo, comunicacién personal, noviembre de 2001.

19 Vid. Cortés, 1994: 63; Sahagtn, 2000, lib. X, cap. XXI: 906-907.

20 Fe+++0(OH), 6xido hidratado de hierro.

21 El agua, el biéxido de carbono, las sustancias humicas y el oxigeno son los causan-
tes de dicha transformacién.

22 Molina (1944, n-e: 23r) traduce cogauhqui como “cosa amarilla o rubia”, el verbo
cogauia, ni como “pararse amarillo”, y en términos agricolas, referidos al maiz, cocauia,
tla, “sazonarse y secarse los panes”.

23 Literalmente, “hace aparecer las cosas con fuerza”; pero en el Cddice Matritense de
la Real Academia (Sahagun, 1907: 322v) dice tlagualnextiloni, lo que significa “adorna las
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Yo pinto algo de con tecozahuitl, cubro algo con tecozahuitl, doy color a
algo con tecozahuitl.24

Este corto fragmento se complementa en la obra de Hernandez,
donde nos enteramos de los usos basicos del tecozahuitl:

especie de ocre o tierra amarilla... con que los pintores dan dicho co-
lor. Favorece el cutis agrietado por el frio, y algunas mujeres se adere-
zan el rostro con él, en tanto que los hombres acostumbraban pintarse
con el mismo todo el cuerpo cuando se disponian a ir a la guerra o
antes de atacar al enemigo, pues creian infundirle asi terror.25

El Codex Mendoza y otras fuentes indican que la provincia
guerrerense de Tlacozauhtitlan tributaba tecozahuitl a Tenochtitlan en
forma periddica.?® Lo anterior parece confirmarse en el hallazgo ar-
queoldgico de tres minas prehispanicas, al parecer de este mismo pig-
mento, en las inmediaciones de Chichila, poblado ubicado entre Taxco
e Ixcateopan, en el Estado de Guerrero.?” Con respecto al tecuixtli,
tan sélo tenemos la noticia dada por Hernandez. El protomédico de
Felipe Il se limita a registrarlo como una suerte de ocre o tierra ama-
rilla que provenia de la Sierra Madre del Sur, la cual era empleada
en el siglo XVvI para pintar techos y bovedas.?®

Pasemos ahora al pigmento blanco. Nuestros analisis indican que fue
fabricado con calcita,2® uno de los minerales mas comunes en la su-
perficie terrestre y que se encuentra, por lo comdn, en yacimientos
de gran pureza. Sin embargo, no se le halla en los alrededores de
Tenochtitlan debido a que la Cuenca de México forma parte de una
regién volcanica en la que las antiguas rocas sedimentarias fueron to-
talmente cubiertas por materiales més recientes. En ndhuatl clésico,

cosas”, “hace lucir las cosas”. Dibble y Anderson (Sahagun, 1950-1982, 11: 242) prefie-
ren la versién del Matritense y traducen “a means of making things especially brilliant”.

24 “Tecogauitl: in jtoca itech quijztica tetl, ioan cocauhquj. g,n. tetl coztic, coztic tetl
motegci, tlapalonj, tlacujlolonj, tlaguauhnextilonj: njtlatecocavia, njtlatecocauhaltia,
njtlatecocauhiotia” (Sahaguin, 1979, lib. XI: 219r; cf. Sahagun, 1950-1982, 11: 242; 2000,
lib. X1, cap. XI, § 2: 1132).

% Hernandez, 1959-1984, 3: 410. Vid. Anderson, 1963: 78, 82-83; Dehouve, 2003:
55; Dupey, 2003: 62-63.

% Codex Mendoza, 1992: 40r; Alva Ixtlilxéchitl, 1975, 2: 108. Teloloapan, pueblo de
la también guerrerense provincia de Tepecuacuilco tributaba pigmentos a Tenochtitlan,
pero no sabemos especificamente cuales (PNE, 6: 146; cf. Berdan et al., 1996: 127, 313).

27 De acuerdo con el analisis de los pigmentos recuperados de estas minas, se trata de
yacimientos de hematita y limonita (Besso-Oberto, 1986; cf. Berdan et al., 1996: 130, 311).

28 Hernandez, 1959-1984, 3: 409.

% CaCO,, carbonato de calcio.
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este mineral era conocido con los nombres de tizatl, tetizatl y chimaltizatl.
Los informantes de Sahagun consignan lo siguiente:

TizATL [greda]:3° con ella hilan las mujeres.3! Blanca, cilindrica, re-
donda. [De origen] ésta es un lodo, precisamente greda liquida; des-
pués se cuece en el horno para purificarla, para hacerla greda.

Yo me unto greda; yo cubro algo de greda, pinto algo de blanco 32

TETIZATL [“greda pétrea”]:33 su nombre deriva de tetl [“piedra™] y tizatl
[“greda”], debido a que es una piedra. Se muele, se tuesta, se pulveri-
za. Con ella son pintadas las cosas.

Yo pongo tetizatl a algo.34

CHIMALTIZATL [“greda de rodela”]:3>de all4 proviene, de Huaxtepec.
Se corta como de pefiasco. Para que algo sea pintado, se cuece. Se vuelve
muy blanda. Luego se muele; se mezcla con aglutinante. Con él algo es
pintado; con él algo es cubierto de gis.36

Sahagun®’ afiade en su versién castellana que el primero era ven-
dido en el mercado, que el segundo —usado para barnizar jicaras—
se obtenia “en los arroyos, hacia Tullan” y que el tercero era similar

30 Greda o creta, carbonato de cal terroso. Sahagin (2000, lib. X1, cap. XI, § 3: 1132)
traduce “greda”. Molina (1944, n-e: 113r) vierte “cierto barniz o tierra blanca”. Dibble y
Anderson (Sahagun, 1950-1982, 11: 243) dicen “chalk”. El aztequismo “tiza” es comun
en Espafia con el significado de gis.

31 Curiosamente, en forma paralela, el Diccionario de la lengua espafiola (2001) se re-
fiere al uso de la greda al definir la palabra: “arcilla arenosa, por lo comdn de color
blanco azulado, usada principalmente para desengrasar los pafos y quitar manchas”.

% “Ticatl: injc tzaoa civa, iztac, mjmijltic, ololtic: injn ¢oquijtl, ca iehoatl in aticatl:
njman moxca texcalco ic chipava, ticati. Ninoticavia, njtlaticavia, njtlaztallalia” (Sahagun,
1979, lib. X1 221r; cf. Sahagun, 1950-1982, 11: 243).

33 Hernandez (1959-1984, 3: 408-409) dice: “El tetizatl o piedra tizatl es una piedra
blanca que usan los pintores, calcinada, para dar el color blanco. Es sin embargo de
blancura menos luminosa que el llamado chimaltizatl”. Dibble y Anderson (Sahagun, 1950-
1982, 11: 244) traducen limestone.

34 “Teticatl: in jtoca, tetl, itech qujca, ioan ticatl: ipampa ca tetl, moteci, mjcequij,
mocuechoa, ic tlacujlolo. Nitlateticavia” (Sahagun, 1979, lib. XI: 221r; cf. Sahagin, 1950-
1982, 11: 244).

%5 El nombre de rodela deriva de la facilidad con que se divide en laminas.
Hernandez (1959-1984, 3: 405) dice: “Es el chimaltizatl una especie de piedra diafana y
de blancura brillante, que facilmente se divide en laminas delgadisimas y membranas
numerosas, de donde el nombre, pues es el mismo mineral blanco y divisible en laminas
que los antiguos llamaron especular. Quemado proporciona una especie de yeso, asi como
un tinte blanco”. Vid. Clavijero, 1945, 1: 81 y 2: 315; Anderson, 1963: 81-83; Dupey,
2003: 54-55.

36 “In chimalticatl: vmpa qujca in oaxtepec, iuhqujn texcalli motlapana: auh in jquac
ie ic tlacujloloz moxca, cenca iamanquj muchioa: njman moteci, tzacutli moneloa, ic
tlacujlolo, ic tlaticavilo” (Sahagun, 1979, lib. XI: 221r; cf. Sahagin, 1950-1982, 11: 244).

7 Sahagun, 2000, lib. 1X, cap. IX, § 3: 1132.
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al yeso de Castilla y venia de tierras morelenses. De manera comple-
mentaria, el Codex Mendoza nos informa que este tipo de material era
tributado periédicamente por las vecinas provincias de Atotonilco de
Pedraza y de Tepeacac.®®

Para el pigmento negro se aprovecho tanto un carbdn cristalino que
se presenta en forma de grafito, como un material no cristalino irreco-
nocible en nuestros difractogramas. Lo mas seguro es que este Ulti-
mo sea el ampliamente difundido negro de humo o tlilli 6cotl. Los
informantes sahaguntinos lo definen asi:

TLILLI [“NEGRO”]: es el humo del pino; es el hollin del pino. Es enne-
grecedor de las cosas; es entintador de las cosas; es dibujador de cosas;
es oscurecedor de cosas. Molido, muy molido, hecho polvo. Receptor
de agua, se diluye en agua; se fija en el agua. Yo entinto algo, ennegrezco
algo, oscurezco algo con tinta, dibujo algo con tinta, lleno de tinta algo,
mancho algo 39

En la traduccién al espafiol de este fragmento, Sahagun nueva-
mente nos ofrece informacion adicional sobre la manera en que era
preparado y empleado:

Hacen estos naturales tinta del humo de las teas, y es tinta fina. Llamanla
tlilli écotl. Tienen para hacerlo unos vasos que llaman tlilcomalli en que
se hacen, que son a manera de alquitaras. Vale para muchas tintas para
escribir, y para medicinas que la mezclan con muchas cosas que sirven
para medicinas.40

Hablemos finalmente del azul del recinto sagrado. Los muy nu-
merosos analisis realizados hasta la fecha coinciden en identificarlo con
el azul maya*! pigmento artificial hecho a base de un colorante vege-

38 Codex Mendoza, 1992: 28r, 42r. La primera abarcaba el norte del Estado de México
y el suroeste del estado de Hidalgo, en tanto que la segunda estaba ubicada en la porcién
centro-sur del estado de Puebla.

39 “Tlilli ocutl ipocio, ocotl icalcujchio, tlatlilhujlonj, tlatlilpaloni, tlatlilanjlonj, tlatlil-
poiavalonj, cuechtic, cuecuechtic, cuecuechiuhquj, hatlamatinj, hatlamavanj, hatlacauhquj.
Nitlatlilpa, njtlatlilhuja, njtlatlilpoiava, njtlatlilanja, njtlatlillotia, njtlacatzava” (Sahagun,
1979, lib. X1: 219r-v; cf. Sahagun, 1950-1982, 11: 242-243).

40 Sahagun, 2000, lib. XI, cap. XI, § 2: 1132. Por su parte, Hernandez (1959-1984,
3: 408-409) comenta: “otra clase de tinta negra llamada ocotlilli con humo de astillas de
cualquier pino (6cotl en la lengua vernacula y de donde la tinta toma el nombre), que
dentro de vasijas cerradas se condensa en pelotillas, las cuales arrancadas luego se ven-
den con frecuencia en los mercados”. Vid. Clavijero, 1945, 2: 315; Dehouve, 2003: 55;
Dupey, 2003: 54-55, 59.

41 Vid. Merwin, 1931; Gettens y Stout, 1942; Gettens, 1962; Olphen, 1966; Kleber et
al., 1967; Littmann, 1980, 1982; Roundhill et al, 1994; Reyes-Valerio, 1993: 23-39; José
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tal obtenido de las hojas del afiil*? y una arcilla hoy conocida bajo el
nombre de paligorskita.*® El azul maya se produce al calentar la mez-
cla a alrededor de los 100° C, consiguiéndose asi que el agua zeolitica
contenida en el interior de los microcanales estructurales de la pali-
gorskita sea parcialmente sustituida por las moléculas del afiil. Dos
son las consecuencias principales de tal interaccion entre el colorante
y la arcilla: por un lado, el pigmento resultante adquiere una estabi-
lidad excepcional, la cual se refleja en su célebre resistencia al &cido
nitrico concentrado y en ebullicion, al agua regia, la sosa caustica y
cualquiera de los solventes orgéanicos; por el otro, el azul oscuro y pro-
fundo distintivo del afiil se torna en un bello color turquesa.*

El afil es una planta que prolifera en las regiones tropicales de
México y Centroamérica.*® Los mexicas y sus contemporaneos la lla-
maban tlacehuilli, xiuhquilitl o xiuhquilipitzahuac.*® Veamos primero lo
que dice de ella la columna en nahuatl del Cddice Florentino:

TLACEHUILLI [COLOR AZUL]:*7 es una hierba.*8 Su sitio de produc-
cién son los lugares calientes.*® Se golpea con piedras; se exprime,
se le exprime lo espeso. [El jugo] se coloca en una escudilla. Alli se
espesa; alli se obtiene el tlacehuilli. Este color es verde oscuro, >0 res-
plandeciente.

Yacaman et al., 1996; Magaloni, 1998; Chiari et al., 2003; Giustetto y Chiari, 2004; Giustetto
et al., en prensa.

42 Indigofera suffruticosa, C,;:H,/N,O,. Véase Ortega, 2003: 15-16. Esta especie
americana no debe confundirse con la Indigofera tinctoria, la cual es nativa del Leja-
no Oriente.

“ (Mg,Al),(Si)g(0,0H,H,0),, = NH,0. Anteriormente esta arcilla también era lla-
mada atapulguita, nombre que fue eliminado de la nomenclatura mineral desde 1985
(Giustetto y Chiari, 2004: 521).

44 \id. Chiari et al., 2003; cf. José Yacaman et al., 1996.

% Reyes-\alerio, 1993: 58-67; ReyesValerio, comunicacion personal, mayo de 1996.

46 \Véase Anderson, 1963: 78, 82-83; Reyes-Valerio, 1993: 26-28, 59; Dehouve, 2003:
57, 60.

47 Literalmente es “cosa enfriada”, “cosa mitigada”. Molina (1944, n-e: 117r) dice “cosa
enfriada, o cosa amatada, o cosa mitigada y desenconada, o cosa aliviada del trabajo”.

48 Dibble y Anderson (Sahagun, 1950-1982, 11: 242), basados en el texto de
Hernandez transcrito mas adelante, identifican la planta con la Indigofera afil.

49 Tlatotoyan es, segun Molina (1944, n-e: 141r), “lugar templado y abrigado”.
Siméon (1969: 617) da como significado de la palabra “lieu calme, chaud, abrité”.
Sahagun (2000, lib. X1, cap. XI, § 2: 1131), al traducir el texto, dice “tierras calientes”.
Dibble y Anderson (Sahagun, 1950-1982, 11: 242) vierten: “Its growing place is in the
hot lands”.

50 E| color mohuitic es dificil de ubicar en la paleta correspondiente a la tradicion
espafiola. Varia en las descripciones entre el morado, el café y el verde o azul oscuro. No
aparece la palabra en Molina (1944) ni Siméon (1969). Hernandez (1959-1984, 2: 112)
dice: “el colorante que los latinos llaman caeruleum y los mexicanos mohuitli”. Para tradu-
cir como “verde oscuro” nos basamos en Sahagun (2000, lib. vill, cap. XVv: 763) cuando
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Pintador, dibujador de negro, dibujador de color.
Yo exprimo tlacehuilli; yo fabrico tlacehuilli.51

En la version castellana de esta descripcion se usa el otro nombre
de la planta y a su extracto se le llama “color afir”:

Hay una yerba en las tierras calientes que se llama xiuhquilitl. Majan
esta yerba y esprimenla el zumo, y échanlo en unos vasos. Alli se seca
0 se cuaja. Con este color afir se tifie lo azul oscuro y resplandeciente.
Es color preciada.>2

Mucho mas prolijo es el relato que nos dejé Hernandez, quien
tuvo una especial preocupacion en el procedimiento para preparar lo
gue ahora conocemos como azul maya:

Hacen de ellas [las hojas del xiuhquilipitzahuac] un colorante azul lla-
mado por los indios tlacehoili o mohuitli, y tifien también de negro los
cabellos. Nace espontaneamente en regiones célidas, en lugares cam-
pestres y montuosos, y aungue es una hierba, dura sin embargo dos afios
verde y lozana. La manera de preparar el colorante que los latinos lla-
man caeruleum y los mexicanos mohuitli o tlacehuilli, es la siguiente: se
echan las hojas despedazadas en un perol o caldera de agua hervida,
pero ya quitado del fuego y tibia, o0 mejor (segun afirman los peritos)
friay sin haber pasado por el fuego; se agitan fuertemente con una pala
de madera, y se vacia poco a poco el agua ya tefiida en una vasija de
barro o tinaja, dejando después que se derrame el liquido por unos agu-
jeros que tiene a cierta altura, y que se asiente lo que salié de las hojas.
Este sedimento es el colorante; se seca al sol, se cuela en una bolsa de
cafiamo, se le da luego la forma de ruedecillas que se endurecen po-
niéndolas en platos sobre las brasas, y se guarda por ultimo para usarse
durante el afio.53

En fechas recientes, Constantino ReyesValerio se ha cuestionado
con justa razén por qué estos y otros documentos histéricos no men-
cionan explicitamente las arcillas entre los ingredientes necesarios
para elaborar el pigmento, arcillas que por cierto son invariablemen-

describe la tincién de cabellos de las mujeres, ya que el franciscano dice: “una yerba ver-
de que se llama xiuhquilitl por hacer relucientes los cabellos a manera de color morado”.

51 “Tlacevilli: xivitl tlatotoian imuchiuhia, motetzotzona, mopatzca, motetzava-
capatzca, caxic motlatlalia, vncan tetzava, vncan mocuj in tlaceujlli. Injn tlapalli movitic,
xoxotlanj, tlapalonj, tlillacujlolonj, tlapallacujlolonj: nitlacevilpatzca, njtlacevilchiva”
(Sahagun, 1979, lib. XI: 219r; cf. Sahaguin, 1950-1982, 11: 242).

52 Sahagun, 2000, lib. X1, cap. X1, § 2: 1131.

%8 Hernandez, 1959-1984, 3: 112-113. Cf. Clavijero, 1945, 2: 315-316.
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te detectadas cada vez que se analizan en el laboratorio muestras de
azul maya arqueoldgico.>* Seguin su parecer, esta enigmética omision
se debe a que la mezcla se hacia de manera involuntaria, cuando se
remojaban las hojas de la planta en aguas turbias, es decir, con un
contenido significativo de lodo. En la obra de Sahagun, no obstante,
existen dos fragmentos que nos hacen vislumbrar la intencionalidad
de la mezcla, al menos cuando se fabricaba un color que servia como
cosmético capilar.>® Debemos reconocer, empero, que es imposible sa-
ber si el palli o barro negro que se refiere en estos casos era precisa-
mente paligorskita u otro filisilicato. En el primer fragmento en
cuestion, el franciscano comenta:

Usan también la mujeres tefiir los cabellos con lodo prieto, o con una
yerba verde que se llama xiuhquilitl por hacer relucientes los cabellos a
manera de color morado.5%

El segundo fragmento es mucho mas claro:

La que embarra las cabezas con unas yerbas llamadas xiuhquilitl, que
son buenas contra las enfermedades de la cabeza, tiene por oficio bus-
car el barro negro y traerlo al tidnguiz para ponello en la cabeza o los
que lo quieren, y echar encima las dichas yerbas, siendo molidas y mez-
cladas con las hojas de un arbol que se dice huixachi, y con la corteza
llamada cuauhtepuztli. A las veces vende el barro mezclado solamente
con las dichas hojas y con la corteza, sin las dichas yerbas.5”

5 ReyesMValerio, 1993: 45, 52-67. Después de afios de investigacion, este investiga-
dor ha logrado reconstruir varias formulas y un procedimiento béasico para producir el
azul maya (vid. Reyes-Valerio, 1993: 123-139). Como dijimos, en este procedimiento es
indispensable el calentamiento de la mezcla.

55 Cf. Reyes-valerio, 1993: 52-55.

56 Sahagun, 2000, lib. vill, cap. XVv: 763. El texto de los informantes sahaguntinos
(Sahagun, 1979, lib. viii: 31r) no es tan especifico: “[Las mujeres] suelen tefiirse, estiman
sus cabezas. Se tifien con xiuhquilitl para que brillen sus cabellos...” (“[in ¢ioa] mopatinemj,
gujmamaujizmati in jntzontecon: moxiuhqujlpa, injc pepetlaca intzon...”). Dibble y
Anderson (1950-1982, 8: 47-48), en lugar de “suelen tefirse”, traducen “dyed with black
mud”, basados sin duda en Sahagun, que en la parte correspondiente especifica “con
lodo prieto”. Sin embargo, el verbo pa significa “tefiir”, sin particularizar que se hace
con palli o “barro negro”.

57 Sahagun, 2000, lib. X, cap. XXV: 917-918. Los informantes indigenas (Sahagun,
1979, lib. X: 67v) nos ofrecen un texto con ligeras diferencias: “La vendedora de xiuhquilitl
tifie a la gente; es vendedora de palli [barro negro para tefiir]; tifie a la gente. Es recolecto-
ra de lodo. Carga sobre su egpalda el lodo. Tifie a la gente; pinta las cosas. Pone [hojas de]
huixachin a algo; pone [corteza de] cuauhtepuztli. \énde barro negro; solamente batido con
huixachin, con cuauhtepuztli.” (“Siuhquilnamacac, tepa, palnamacac, tepa: ¢oquicuini, coquimama
[sic pro goquimama, vid. Sahagin, 1907: 144v], tepa, tlapa, tlauixachiotia, tlaquauhtepuzio-
tia: quinamaca in palli, can mulhui goquitl, uixachio, quauhtepuzio.”). Dibble y Anderson
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En lo que toca a las muestras arqueolégicas del recinto sagrado,
hasta ahora s6lo se han logrado identificar indicios de la antigua pre-
sencia del afiil.® Por el contrario, el analisis de las arcillas ha dado
resultados contundentes. A diferencia de lo que sucede en sitios como
Bonampak y Cacaxtla,>® en el azul maya de Tenochtitlan la paligorskita
casi siempre estd combinada con sepiolita,®® otra arcilla que también
cuenta con microcanales estructurales aptos para alojar las moléculas
del afiil.?* En los distintos edificios y esculturas que hemos analiza-
dos, la paligorskita y la sepiolita se hallan siempre en proporciones
distintas: en algunas ocasiones, la primera predomina ampliamente
sobre la segunda; en otras, ambas estan mezcladas en cantidades igua-
les; en otras mas, solo hay sepiolita, y, en muy raras ocasiones, solo se
detecta paligorskita.®?

Por desgracia, muy poco es lo que sabemos con certeza sobre los
centros de produccidn del azul maya, los cuales parecen haber surgi-
do en el siglo viil. Para el Posclasico Tardio, no es claro si este pig-
mento era elaborado en un lugar Unico y distribuido desde alli al resto
de Mesoamérica, o si para entonces los secretos de su elaboracion ya
habian sido divulgados a otras regiones como Oaxaca y el Centro de
México. A este respecto, vale la pena mencionar que la paligorskita y
la sepiolita se forman en la naturaleza tras la precipitacién de solu-
ciones ricas en magnesio y aluminio, minerales éstos asociados en

(Sahagun, 1950-1982, 10: 91-92, notas 4 y 5) identifican el huizache como Acacia farnesiana
(L.) y suponen que el cuauhtepuztli es Budleia sp., posiblemente sessiliflora

58 Vazquez del Mercado (1998: 51-52) realizo estudios de cromatografia de gases
acoplada a espectrometria de masas (GC/MS) y de cromatografia en fase liquida con de-
tector UV-VIS (CLHP, UV-VIS). A partir de analisis de espectroscopia de infrarrojo por
transformada de Fourier (FTIR) y de espectroscopia dispersiva de infrarrojo (IR
dispersivo), se compararon estas muestras con otras de indigo sintético, obteniéndose
algunas bandas semejantes, pero no del todo inequivocas (Grimaldi, 2000: 49; Ortega et
al., 2001: 755). Vale aclarar que la identificacién del afil es sumamente dificil (pero no
imposible) debido a que solamente representa el 2% del peso total del azul maya (Chiari
et al., 2003).

59 Vid. Magaloni, 1994, 1998.

60 Mg 4(Si;, 0,,)(OH), 12(H,0). En algunas muestras se registrd la presencia de
diatomeas (Ortega, 2003: 43-44, 89). Vale decir que la presencia conjunta de la
paligorskita y la sepiolita ya habia sido advertida por Gettens (1962: 565) en otros luga-
res de Mesoamérica.

61 |a paligorskita y la sepiolita pertenecen al grupo de los filisilicatos tanto en la
clasificaciéon de Dana como en la de Strunz. Los microcanales de la paligorskita miden
7.3 A, en tanto que los de la sepiolita alcanzan los 13.7 A.

62 Es interesante sefialar que una de las cabezas de serpiente que flanquean la escali-
nata del Templo de Tlaloc de la Etapa IVb tenia dos tipos distintos de azul maya. Mien-
tras que ambas arcillas estaban presentes en la muestra tomada de uno de los ojos, el
poco azul recuperado del otro ojo solamente contenia paligorskita. Al parecer, esta Ulti-
ma muestra fue obtenida de un retoque mas tardio.
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cuanto a su estructura, composicion quimica y ocurrencia.®® Por ello,
los especialistas coinciden en afirmar que ambas arcillas pueden pro-
venir perfectamente de un mismo yacimiento.®* De acuerdo con
Mayahuel Ortega existen al menos tres regiones donde el azul maya
pudo haber sido manufacturado en época prehispanica: en la Sierra
de Ticul, en el norte de la peninsula de Yucatan, donde abunda la
paligorskita; en Campeche, al oeste de la peninsula, donde se encuen-
tran yacimientos de sepiolita 0 mezclas de ésta con paligorskita, y en
una tercera region desconocida que dio origen al azul empleado en
Oaxaca.®® Si esto es correcto, las diversas composiciones del azul maya
utilizado por los mexicas estarian indicandonos origenes distintos. Sin
embargo, debemos tomar con cautela esta propuesta en tanto carez-
camos de mapas precisos de distribucion de las arcillas en cuestion en
todo el territorio mexicano.%®

La medicion y la reconstitucion del color

De manera alarmante, las capas pictéricas que cubren los monolitos
y los edificios de la zona arqueolégica sufren un proceso acelerado
de deterioro. Pese al extremo cuidado con que fueron exhumadas por
los arquedlogos, y a los muy largos y costosos tratamientos dados
por los restauradores desde 1978, estas pinturas son victimas tanto
de las técnicas que fueron aplicadas en el pasado como del contexto
ambiental tan adverso que caracteriza a la ciudad de México en el
presente. Esta terrible situacién nos impulsé a realizar dos estudios
cromaticos paralelos, antes de que la degradacion llegara a un punto
en el que ya no fuera posible actuar.

Por un lado, recurrimos al apoyo del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Nucleares para realizar el registro espectrofotométrico de una
serie de muestras tomadas ex profeso.6” Esta clase de mediciones permi-
te describir cientificamente los colores cuando aun se encuentran en

63 Ortega, 2003: 12-15, 89.

64 E.g. Littmann, 1980: 89-90.

65 Ortega, 2003: 11.

8 En el futuro, quizéas sera posible resolver este problema calculando la abundancia
relativa de los dos politipos de paligorskita (monoclinico y ortorrombico) presentes en
la arcilla del azul maya. Es sabido que la proporcion de estos dos politipos varia de un
yacimiento a otro. Por tanto, se favoreceria la hipotesis de una produccién local si las
muestras de azul maya procedentes de diferentes lugares tuvieran proporciones distin-
tas. En cambio, la hipotesis de un centro Unico de produccién parecia mas probable si la
proporcién es constante, independientemente del lugar de obtencién de la muestra
(Chiari et al., 2003).

67 Ortega, 2003: 39-41.
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buen estado de conservaciéon y dejar asi un registro detallado para la
posteridad. Con ese fin se determinaron las coordenadas de croma-
ticidad, las longitudes de onda dominantes y los porcentajes de pureza.

Tabla 1
CROMATICIDAD DE LAS BANQUETAS DE LA CASA DE LAS AGUILAS
(ORTEGA, 2003)

Coordenadas de cromaticidad

Color X y z Longitud % Pureza
de onda
Rojo a 0.3880 0.3539 13.58 479.32 )\ 22.18
Rojo b 0.4150 0.3672 19.61 479.31 A 30.69
Ocre 0.3801 0.3779 24.74 479.23 A\ 23.17
Azul 0.3214 0.3460 20.43 475.42 ) 04.67
Tabla 2

CROMATICIDAD DE LA PINTURA MURAL DE LA CASA DE LAS AGUILAS
(ORTEGA, 2003)

Coordenadas de cromaticidad

Color X y z Longitud % Pureza
de onda

Rojo sobre estuco 0.3291 0.3334 44.33 479.35 A 04.44
Rojo sobre tierra 0.4318 0.3736 16.20 479.31 A 35.83
Ocre sobre estuco 0.4233 0.4014 22.70 479.24 ) 37.15
Ocre sobre tierra 0.3563 0.3609 28.54 479.23 A 14.84
Azul sobre estuco 0.3126 0.3396 21.73 481.10 A 02.60

También se midieron los espectros de distribucion de energia es-
timando el porcentaje de la luz incidente que es reflejada, los inter-
valos de longitudes de onda y la combinacion de tonos.

Tabla 3
ESPECTROS DE REFLECTANCIA DIFUSA (ORTEGA, 2003)
Color  Reflectancia Intervalo Combinacién
luz incidente longitud de onda tonos
Rojo 20-40% 580-700 nm rojo, anaranjado, amarillo
Ocre 37% 550/575-700 nm  anaranjado, amarillo, verde

Azul 20% 424-580 nm azul, verde, violeta, amarillo
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Por otro lado, hicimos dibujos a linea de todos los monumentos
escultéricos con policromia, asi como calcas de las pinturas murales.
En este laborioso proceso, limpiamos con sumo cuidado las superfi-
cies pictoricas y, una vez libres de suciedad, definimos la distribucién
espacial de los pigmentos preservados con ayuda de lupas estereos-
copicas y luz ultravioleta. Sobre esta base factica, pudimos lograr
reconstituciones cromaticas bastante fieles. Algunas de ellas han sido
de gran utilidad para confirmar viejas identificaciones iconograficas.
Por ejemplo, con el nuevo registro ya no queda lugar a duda de que
el personaje representado en el interior de la capilla de Tlaloc, co-
rrespondiente a la Etapa Il del Templo Mayor, es el mismisimo Cin-
téotl, divinidad del maiz, quien se muestra aqui de una manera muy
similar a como aparece en el Cédice Borgia.%® Algo semejante puede
decirse de la escultura del chacmool hallada en la misma etapa, la cual
tiene los atributos y la secuencia cromatica del Tlaloc representado
en el Cadice Borbonico (fig. 1).5°

Nuestros dibujos también pusieron en evidencia la reiteracion, a
través del contraste cromatico, del patrén simbélico binario del Tem-
plo Mayor, en gran medida vinculado con la oposicidon agua/fuego y
con las dos grandes estaciones del afio.”® Este aspecto dual es particu-
larmente claro en las esculturas que decoran la plataforma de la Etapa
IVb. Por ejemplo, en la fachada principal, las dos cabezas de serpiente
que flanquean la escalinata de Tlaloc no solo se distinguian por sus
conocidos pares de anillos en bajorrelieve, sino porque tenian un mar-
cado predominio del azul, color de caracter frio que insiste en la co-
nexion de estos reptiles septentrionales con las deidades pluviales y
la temporada humeda del afio (fig. 2a).” De manera complementa-
ria, las serpientes de la escalinata de Huitzilopochtli sumaban a sus
largas plumas, esculpidas en bajorrelieve, la presencia del pigmento
ocre. Esta, si bien moderada, era suficiente para adjetivar a los ofidios

6 |opez Austin y Lopez Lujan, en preparacion.

69 Graulich, 1984: 62-63; Ségota, 1995: 164-166; Lopez Austin y Lopez Lujan, 2001.

0 Aguilera, 1982; Lopez Lujan, 1993: 97, 279-281, 288-289.

71 Dupey (2003: 83-84, 86) hace notar que las “palabras de las categorias de verdes y
azules como xoxoctic, xoxouhqui y xoxouia remitian a la vegetacién en su aspecto fresco y
tierno. Ademas, estas voces transmitian también el sentido de crudo... Todos estos signi-
ficados son caracteristicos de estados vegetales tiernos y aguados, correspondientes a la
juventud de las plantas. Igualmente resulta notable que xoxouhqui era uno de los nombres
atribuidos a Tlaloc...”. Refiriéndose a las raices xouia quilitl y matlalin, Dehouve (2003:
64-65) apunta: “A la amplitud cromatica del campo semantico correspondia un conjun-
to simbdlico de gran importancia y complejidad. En un primer nivel, encontramos un
conjunto que comprende lo no maduro, lo crudo, lo muerto, es decir, todo lo que no ha
incorporado la fuerza vital del tonal-li, a la vez sol y entidad animica”.
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meridionales como calientes, poseedores de los matices del Sol, del
fuego y de la vegetacion durante la temporada de secas (fig. 2b).”?

La dicotomia cromatica era mas contundente en las cabezas de las
fachadas laterales, todas ellas cubiertas de geométricas escamas. Las
dos de la mitad norte tenian anillos y eran azuladas (fig. 3a), en tan-
to que las dos de la mitad sur se diferenciaban por sus superficies des-
provistas de anillos y mayoritariamente ocres (fig. 3b). Dicho patrén
reaparecia en los grandes braseros de mamposteria que enmarcaban
a cada una de estas cabezas: los cuatro braseros del septentrién esta-
ban decorados con mascarones del dios de la lluvia y abundante pig-
mento azul (fig. 4a), mientras que los cuatro australes lucian los listones
anudados del patrono de los mexicas y amplias superficies ocres (fig.
4b). Podemos sumar a esta lista los dos altares que se encuentran justo
en el acceso a la plataforma de la pirdmide: el de Tlaloc, ornamentado
con bellas ranas ceruleas (fig. 4c), y el de Huitzilopochtli, con bajorre-
lieves que muestran serpientes emplumadas y de nubes con ligeros to-
ques ambarinos (fig. 4d). Y, por si esto fuera poco, la oposicion azul/
ocre se repite una vez méas en las inmensas serpientes de basalto y
mamposteria que, dotadas de largos cuerpos ondulantes, limitan la
plataforma sobre la cual descansa el cuerpo inerte de Coyolxauhqui
(figs. 5a-b). Siguiendo esta l6gica en forma estricta, el Gnico reptil
que fue colocado sobre el eje central de la plataforma se distingue de
los demas por su equilibrio cromético (fig. 5¢).

Antes de pasar al siguiente apartado, debemos aclarar que la re-
dundancia del mensaje no insiste Unicamente en los dos principios ba-
sicos del cosmos, resumidos en la fisonomia del Templo Mayor. También
le recuerda al fiel que la pirdmide fue levantada sobre el mitico
matlalatl-toxpalatl, es decir, sobre el manantial primigenio de flujos azu-
les y amarillos que simbolizaba el centro del universo y que servia de
residencia a Xiuhtecuhtli, padre y madre de todos los dioses.”3

72 Correlativamente, tal y como lo indica Dupey (2003: 83, 86), “voces como coztic o
cocauhqui, que ambas significan amarillo, traducian el aspecto seco de la vegetacion pues
su raiz deriva de kasa- que, en tarahumara, es “paja” o “zacate”... Por otra parte, camilectic,
“cosa morena o fruta que pinta”, asocia claramente el color amarillo o moreno a las épo-
cas de madurez de las plantas y frutas. EI campo semantico cogauhqui, “cosa amarilla”, se
refiere al caréacter seco y maduro de los cereales... Asi, cogauia, “pararse amarillo”, se co-
noce también como “sazonarse y secarse los panes”, mientras que cogauiztoc quiere decir
“estar seco, maduro, hablando del trigo”. En este mismo tenor, Dehouve (2003: 67) apun-
ta que el “amarillo, como el rojo, era el color del sol y del viejo dios del fuego, también
llamado Ixcozauqui, “El que tiene la cara amarilla”. Su otra connotacion era la de la vege-
tacion seca y de la cosecha madura: la piel de la victima desollada con la que se envolvia al
dios Xipe Tétec, era pintada de amarillo”.

73 Sahagun, 1950-1982, 6: 18-19, 41-43 y 88-89; Lo6pez Lujan, 1993: 87-95; Lépez
Austin y Lopez Lujan, 1999: 51; Dupey, 2003: 118-120.






Figura 7. Pintura mural del ala este de la Casa de las Aguilas, Etapa 2
(dibujo de Fernando Carrizosa)



Figura 8. Pintura mural del Templo de Tlaloc, Etapa Il
(dibujo de Fernando Carrizosa)



36 LEONARDO LOPEZ LUJAN ET AL.

das con bandas rojas. Finos trazos negros delinean los dientes y la man-
dibula. Sobre el hueso temporal se observan un circulo azul delimita-
do por un anillo amarillo y pequefios circulos amarillos que simbolizan
la materia 6sea y la putrefaccion. Por su parte, las imagenes de huesos
cruzados miden entre 17 y 23 cm de alto. Formalmente, son largos rec-
tangulos blancos con extremos hendidos. De manera esquematica, las
epifisis estan representadas en cada extremo por medio de un par de
circulos. En el interior de los huesos vemos una banda y cuatro circu-
los rojos que simbolizan la médula, asi como dos circulos amarillos
gue aluden al hueso y la descomposicién de los tejidos blandos.

Es interesante hacer notar que las pinturas fueron realizadas por
dos pintores distintos. Este hecho es evidente, por ejemplo, en las ima-
genes de los craneos humanos. El artista de la jamba este pint6 cra-
neos mas pequefios, con cejas proyectadas hacia el exterior, parpados
casi horizontales, vdémer vertical y dientes rectos. En cambio, el artis-
ta de la jamba oeste hizo figuras mas grandes, con cejas sobre la fren-
te, parpados y vomer diagonales y dientes redondeados.

Encontramos datos adicionales en otra pintura de la Casa de las
Aguilas, ubicada en el pértico del ala este (fig. 7). A no ser porque
dicha escena fue plasmada sobre un muro, diriamos que se trata de
la pagina de un cddice. La escena ocupa un area rectangular de 50
cm de alto por 70 cm de ancho. Fue pintada sobre un fondo de color
rojo que cubre uniformemente el aplanado de tierra del muro. Ha-
cia la izquierda, es clara la representacion esquematica del techo de
un edificio compuesto por un entablamento rectangular y seis alme-
nas. Hacia la derecha se observan 21 imégenes antropomorfas orga-
nizadas en cuatro filas horizontales superpuestas.?® Los diminutos
personajes, cada uno de 10 cm de altura, estan representados de cuer-
po completo y vistos de perfil.

En lo que concierne al tratamiento corporal, los personajes no
fueron individualizados fisicamente, sino a través de la indumentaria
y la pintura facial. Todos tienen cabezas proporcionalmente grandes
con ojos circulares, nariz prominente y boca entreabierta. Tanto los
brazos como las piernas son largos rectadngulos abiertos en compas,
en una posicion de gran rigidez. Hay un marcado énfasis en la repre-
sentacion de los dedos y de las ufias. Esto nos permite observar que
las extremidades no estan diferenciadas: los 19 personajes que se di-
rigen hacia la izquierda tienen dos manos derechas y dos pies izquier-

% De arriba a abajo, la primera y la segunda filas tienen cada una cinco personajes,
de los cuales cuatro se dirigen hacia la izquierda y uno hacia la derecha. La tercera fila
cuenta con cinco personajes, todos caminando hacia la izquierda, en tanto que la cuarta
tiene seis personajes que también van a la izquierda.
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dos, en tanto que los dos personajes que avanzan hacia la derecha tie-
nen dos manos izquierdas y dos pies derechos. Los dedos de los pies
rebasan ligeramente las sandalias, proyectandose hacia abajo en an-
gulo recto. Por ultimo, sefialemos que la proporcion entre estas figu-
ras y el edificio almenado no tiene que ver con la realidad.

Los personajes tienen en comin un chaleco ritual y un braguero
blancos, un par de brazaletes azules con colgantes rectangulares ocres,
y un par de sandalias con cintas y taloneras blancas. Sujetan con la
mano en alto un par de espinas de autosacrificio de color azul y, con
la mano que est4 hacia abajo, una bolsa blanca de copal. Ademas de
estos atributos, existen otros que dividen a los personajes en dos gran-
des grupos. Por un lado, las figuras de la primera y la tercera filas
tienen pintura corporal negra, la insignia militar de plumas llamada
cuauhpilolli, orejeras anulares y un andhuatl sobre la espalda. Por el
otro, las figuras de la segunda y la cuarta filas lucen pintura corporal
azul, bandas verticales que cubren las orejas y un recipiente amarillo
para tabaco sobre la espalda.

Veamos, para finalizar, las dos figuras humanas de gran formato
del interior de la capilla de Tlaloc (fig. 8). Temporalmente anteriores
a las de la Casa de las Aguilas, fueron pintadas durante el gobierno de
alguno de los tres primeros soberanos tenochcas, es decir, entre 1375y
1427 d.C. Como puede constatarse facilmente, estas imagenes del dios
del maiz guardan una posicién corporal, visten una indumentaria y por-
tan instrumentos rituales similares a los que acabamos de observar en
las pinturas de la Casa de las Aguilas. Lo mismo puede decirse con
respecto a la manera en que fueron figurados manos y pies.

Hasta aqui es evidente que las pinturas del Templo Mayor y de la
Casa de las Aguilas se ajustan perfectamente a la definicion de lo que
Robertson bautiz6 como las escuelas mixteca y nahua. Observan las
mismas normas en cuanto a composicion y uso del espacio, manejo
de la linea y el color, y manera de representar el cuerpo humano y la
arquitectura.1% Por el contrario, nuestras pinturas carecen del mayor
naturalismo que, segin Nicholson y Boone, particularizaria al subestilo
o subtradicion azteca. Las figuras humanas examinadas poseen ros-
tros esquematicos y sus segmentos corporales son rectos y rigidos.

100 |_as imagenes antropomorfas en cuestion no se encuentran sobre lineas de apo-
yo, sino que se distribuyen regularmente en toda la superficie sin dejar espacios vacios.
Los diferentes motivos estan pintados con colores azul, ocre, blanco y negro sobre un
gran fondo rojo. Los colores son uniformes y estan delimitados por lineas-marco ne-
gras, delgadas y, en su mayoria, rectas. Esto da una sensacién de bidimensionalidad. En
muchas ocasiones, se observan lineas mas finas sobre las areas de color, las cuales tienen la
funcién de detallar el cabello, la vestimenta y los instrumentos ceremoniales.
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Tampoco tienen extremidades diferenciadas: los personajes que se di-
rigen hacia la izquierda cuentan con dos manos derechas y dos pies
izquierdos, en tanto que los personajes que avanzan hacia la derecha
tienen dos manos izquierdas y dos pies derechos. En lo tocante al ca-
non de nuestras imagenes, las de la capilla de Tlaloc, con una pro-
porcion de 5.15, caen dentro del rango calculado por Boone. En
cambio, los personajes de la Casa de las Aguilas, con un valor prome-
dio de 3.01,'9! se aproximan mucho mas a los de las pictografias
mixtecas y poblano-tlaxcaltecas.

A nuestro juicio, esta falta de correspondencia entre la definiciéon
y la evidencia arqueoldgica es facilmente explicable. Basta conside-
rar, por un lado, que nuestras pinturas fueron realizadas antes de 1481
d.C. y, por el otro, que el naturalismo es un criterio de definicion que
deriva de observaciones hechas en monumentos escultéricos de la épo-
ca de Tizoc y Ahuitzotl, en pinturas murales que seguramente datan
del reinado de Motecuhzoma 111%2 y en codices coloniales. A partir de
lo anterior y pese a que carecemos de murales mexicas de las cuatro
décadas anteriores a la Conquista, podemos proponer que es precisa-
mente durante los reinados de Tizoc, Ahuitzotl y Motecuhzoma 11
cuando el estilo pictérico azteca se define. Al menos, asi sucede en el
caso de la escultura, donde las imagenes humanas, animales y vegeta-
les adquieren su maximo realismo durante las cinco décadas previas
a la Conquista.193 Creemos que la pintura bien pudo haber tenido una
transformacion radical semejante a la de la escultura, registrando cam-
bios dramaticos en un tiempo sumamente corto.
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